
Certificado de Inspección 3.1
Línea productosSMAW
Producto EHK 6013
Tamaño (mm) 2.5X350
Item No. EHK601325350

Lote Z1MS220454

Clasificación AWS A5.1: E 6013

EN ISO 2560-A: E 38 A R 1 1

Análisis Químico(%)

C
0.096

Si
0.40

Mn
0.49

P
0.018

S
0.009

Cr
0.04

Ni
0.06

Mo
0.01

Nb
0.02

Cu
0.09

V
0.03

Ti
0.014

Al
<0.01

B
<0.001

Co
0.013

Sn
0.008

Pedido Cliente PC-000164/22-VERDU

Nuestra Orden 818208430

Cantidad 1029.1 KG

Cliente JOAQUIN VERDU DIAZ S.L 

CTRA.DE VILLENA, KM.1 AP.282

YECLA 30510 

España

According to EN10204 3.1 

Propiedades mecánicas, Metal Depositado
Tensile testing

Cond. 

AW

Temp.
°C

20

Rp0.2
MPa

468

Rm
MPa

556

A5
%

23

Z
%

44

Impact testing

Temp
°C

20

Impac
J

63

According to EN10204 2.2 

Observaciones

El producto arriba mencionado ha sido fabricado, controlado y suministrado en cumplimiento con el Sistema de
aseguramiento de Calidad certificado según ISO 9001.

Compañia

Lincoln Electric Iberia S.L.

CTRA. LAUREA MIRO 396-398

08980 SAINT FELIU DE LLOBREGAT

Spain

EMITIDO POR Impreso por

Por      David  Jodra
Cargo    Operation Manager
Consultant
Fecha    09/JAN/2023
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